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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Ada pengaruh penurunan emisi CO2, CO, HC, dan NOX dengan penambahan 15 gr glass wool dan 15 gr arang aktif rata-rata penurunan kadar CO2 sebesar 22,06%, CO sebesar 29,87%,, HC sebesar 11,76%,, dan NOX  sebesar 16,69% . 
2. Ada penurunan emisi CO2, CO, HC, dan NOX dengan penambahan 20 gr glass wool dan 20 gr arang aktif rata-rata penurunan kadar CO2 sebesar 27,69%, CO sebesar 31,26%, HC sebesar 14,86%, dan NOX sebesar 29,58% . 

3. Ada penurunan emisi CO2, CO, HC, dan NOX dengan penambahan 25 gr glass wool dan 25 gr arang aktif rata-rata penurunan kadar CO2 sebesar 34,99%, CO sebesar 36,68%, HC sebesar 15,08%, dan NOX sebesar 3,6% . 

4. Berat glass wool dan arang aktif yang efektif menurunkan kadar emisi CO2, CO, HC, adalah 50 gr. CO2 sebesar 34,99%, CO sebesar 36,68%, HC sebesar 15,08%, sedangkan Berat glass wool dan arang aktif yang efektif menurunkan kadar emisi NOx adalah 40 gr, nOx sebesar sebesar 29,58%.
B. Saran

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam upaya pengendalian pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi CO2, CO,  HC, dan NOx  kendaraan bermotor.

2. Peneliti lain

Mencari bahan adsorben lain sebagai alternatif dalam menurunkan kadar emisi HC supaya memenuhi peraturan SK Gubernur No 167/2003.
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